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产品介绍

Bioeast彩色乳胶微球由聚苯乙烯乳胶通过特有的深度染色技术染色得到，色彩饱满，染料均匀分布在微球内部，极少吸附在表
面或脱落在分散液中。该系列产品有红色、蓝色和黑色等颜色可供选择，并可提供各种定制粒径产品，可广泛应用于侧向层析和乳胶
凝集试验。

产品特点

特有深度染色技术，颜色深，色彩饱满
仅内部染色，表面清洁，分散体系无染料颗粒
粒径高度均一，CV≤3%，批间差异小

产品信息

固含量：4%
分散介质：纯水，含痕量表面活性剂
表面基团：羧基
羧基含量：50~200 μmol/g，可定制
产品粒径：200 nm、300 nm、400 nm，可定制

抗体偶联方法示例

推荐缓冲液

MES

sulfo-NHS溶液

EDC溶液

封闭液

名称

50 mM MES，pH 6.0

10 mg/mL in MES

10 mg/mL in MES

50 mM HEPES，1% BSA，pH 8.0

详情 配制方法

1.06 g MES monohydrate (CAS: 145224-94-8) dissolved in 80 
mL purified water，adjust to pH 6.0 and adjust to 100 mL.

100 mg sulfo-NHS (CAS: 145224-94-8) dissolved in 10 mL MES 
buffer.

100 mg EDC (CAS: 25952-53-8) dissolved in 10 mL MES buffer.

1.19 g HEPES (CAS: 7365-45-9) dissolved in 80 mL purified 
water，adjust to pH 8.0 and adjust to 100 mL. Dissolve 1.0 g 
BSA (CAS: 9048-46-8) in the buffer.



清洗：取 120 μL 的彩色乳胶微球（4% 固含量），用超声波细胞粉碎机超声分散，离心（离心力＞15000）5 分钟，移除上清，
 用 MES 离心洗涤 1 次。
活化：加入 300 μL 的 MES，用碎冰预冷后，加入 40 μL 的 sulfo-NHS 溶液，摇匀，再加入 20 μL 的 EDC 溶液，摇匀后室温
反应 20 分钟。离心（离心力＞15000）5 分钟，移除上清，用 MES 离心洗涤 1 次。
抗体偶联：加入 480 μL 的 MES，超声分散，加入 160 μg 的抗体，摇匀，室温反应 4 小时。离心（离心力＞15000）5 分钟，移
除上清。
封闭：加入 480 μL 的封闭液，超声分散，室温反应 1 小时。离心（离心力＞15000）5 分钟，移除上清，用封闭液离心洗涤 1 次。
保存：加入 480 μL 的保存液（与封闭液相同，可添加少量稳定剂），超声分散，2~8 °C 保存。

实验步骤

产品列表

项目系列

红色乳胶微球

蓝色乳胶微球

黑色乳胶微球

项目名称

DR0200C

DR0300C

DR0400C

DR0200S

DR0300S

DR0400S

DB0200C

DB0300C

DB0400C

DB0200S

DB0300S

DB0400S

DK0200C

DK0300C

DK0400C

DK0200S

DK0300S

DK0400S

产品货号

羧基（COOH）

羧基（COOH）

羧基（COOH）

链霉亲和素（SA）

链霉亲和素（SA）

链霉亲和素（SA）

羧基（COOH）

羧基（COOH）

羧基（COOH）

链霉亲和素（SA）

链霉亲和素（SA）

链霉亲和素（SA）

羧基（COOH）

羧基（COOH）

羧基（COOH）

链霉亲和素（SA）

链霉亲和素（SA）

链霉亲和素（SA）

表面基团

200 nm

300 nm

400 nm

200 nm

300 nm

400 nm

200 nm

300 nm

400 nm

200 nm

300 nm

400 nm

200 nm

300 nm

400 nm

200 nm

300 nm

400 nm

粒径

4%

4%

4%

1%

1%

1%

4%

4%

4%

1%

1%

1%

4%

4%

4%

1%

1%

1%

浓度

免疫层析

免疫层析

免疫层析

免疫层析

免疫层析

免疫层析

免疫层析

免疫层析

免疫层析

免疫层析

免疫层析

免疫层析

免疫层析

免疫层析

免疫层析

免疫层析

免疫层析

免疫层析

应用方向

彩色微球系列


